Gtebokos¢ . Warstwa Masa tary Masa P fﬁorbki Masa probki Wilgomose | - Zawartose
Nr otworu , Rodzaj gruntu . wilgotnej z targ . naturalna weglanu

proby geotechniczna /g] Il suchej z tarq [g] 1% wapnia [%]
1 1,0 Nmg o 122,56 173,14 165,68 17,3 -
2 0,6 Gp+Z 1la 119,76 149,80 147,02 10,2 -
3 0,7 GH o 121,12 172,46 166,54 13,0 -
3 1,5 G 1Ib 123,70 153,72 149,56 16,1 -
4 1,0 Nmg/GH o 119,00 169,90 163,30 14,9 -
5 0,5 PgH o 124,72 174,96 171,02 8,5 -
5 2,6 Gp 1Ib 125,02 155,22 151,04 16,1 -
6 0,7 GH o 121,30 172,68 167,60 11,0 -
7 1,0 NN(GH+KO) o 126,24 177,88 172,64 11,3 -
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