
Temperatura prażenia [ºC]: 650

[g] [%]
analiza 

makroskopowa

laboratoryjne 

oznaczenie 

zawartości

1 3,30 3,18 0,12 3,64

2 3,44 3,32 0,12 3,49

1 3,68 3,54 0,14 3,80

2 4,06 3,94 0,12 2,96

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami i wymogami PN-88/B-04481.
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