Zawartos¢ ziarn o Srednicy mniejszej niz d

Numer otworu: 2
Gtebokos¢ poboru [m]: 1,5
Masa probki [g]: 100,0
sito waga % cum [%] d10:0,154495 [mm]
8 - - - d60:0,313029 [mm]
4 1,0 1,0 1,0 U=d60/d10=2,0
2 1,0 1,0 2,0
1 2,0 2,0 4,0 Wspétczynnik filtracji:
0,5 11,0 11,0 15,0 Hazena k10 : 19,094982 [m/d]
0,25 43,0 43,0 58,0 USBSC k10 : 0,007651 [cm/s]
0,125 38,0 38,0 96,0 USBSC k10 : 6,61 [m/d]
0,063 4,0 4,0 100,0 Seelheima k10 : 0,027086 [cm/s]
pozostato - - 100,0
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Srednica zastepcza ziarna — d -
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